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ПАСПОРТ КАЧЕСКВА на продукцию 

из термообработанной доски.
Изделие: Массивная половая доска шпунтованная с 4-х сторон (фаска)
Порода дерева: БЕРЕЗА, ЯСЕНЬ, ДУБ
Сорт: ЭКСТРА 
Размеры в мм.: 

Толщина: 15/22
Ширина: 80/100/105/110/120/135
Длина: 900/1000/1100/1200/1500/2000
1.1 Допустимые геометрические отклонения.

	По толщине
	……………………………….………………………………………………± 1 мм.

	По ширине
	……………………………….………………………………………………± 2 мм.

	По длине
	………………….…………….……………………………………………± 10 мм.

	Покоробленность поперечная
	……………………………….………………………………………………± 1 мм.

	Покоробленность продольная по кромке
	……………………………….……………………………………………± 0,5 мм.

	Покоробленность продольная по пласти
	……………………………….……………………………………………± 0,5 мм.

	Крыловатость
	……………………………….………………………………………………± 1 мм.


1.2 Влажность.

	Минимальная влажность
	……………………………….…………………………………………………..1,5%

	Максимальная влажность
	……………………………….……………………………………………………...4%


1.3 Качество материала.

	Небольшой сбой по цвету не более 25% от партии
	………………...……………….……………………………………допускается

	Пятнистость не более 5% 
	………………...……………….……………………………………допускается

	Смешанный распил
	………………...……………….……………………………………допускается

	Сучки на лицевой стороне диаметром не более 2 мм., количество сучков не более одного на метр погонный.
	………………...………………...…………………………… не допускаются

	Сучки выгоревшие, выпадающие на лицевой стороне
	………………...……………….……………………………...не допускаются

	Сучки на тыльной стороне, торцевые, кромочные (выгоревшие, выпадающие) не ниже сорта «А»
	………………...……………….…………………………………..допускаются

	Трещины несквозные ширенной не более 0,5 мм. длина не более 10 мм., глубина не более 1 мм.
	……………..……………….……………………...………… не допускаются

	Механические повреждения на лицевой стороне
	………………...……………….……………………………...не допускаются

	Механические повреждения на тыльной стороне глубиной не более 1 мм. 
	………………...……………….…………………………………..допускаются


Из поставленной партии допускается не более 1,5% продукции пониженного сорта.
1.4 Гарантия
Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствие ПАСПОРТУ КАЧЕСТВА, принимаются не позднее десяти дней с момента получения продукции и только до его монтажа.
Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или возвратить товар, не соответствующий ПАСПОРТУ КАЧЕСТВА в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления рекламации в письменной форме.

Рекламации не принимаются если:

· Влажность предоставляемой на обмен или возврат продукции не соответствует параметрам, указанным в ПАСПОРТЕ КАЧЕСТВА, выданном при продаже.

· Продукция имеет следы клея, лака и т.д.

· Продукция имеет механические повреждения на лицевой стороне.

· Продукция покороблена в результате плохих условий хранения.
[image: image2.png]NepeBoobpabaTbiBatowada komnaHua OO0 “Tepmo-MoguduumposaHHaga pesecnHa”




